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3.3.2 Lackfarben - Porsche 911 (ab 1972)

Code Farbbenennung Lack-
system 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

018 blutorange U1 X X

022 bahiarot U1 X X

025 aubergine U1 X X X X

114 signalgelb U1 X X

117 hellgelb U1 X X X X X X

131 hellelfenbein U1 X X

225 vipergrün U1 X X

325 albertblau U1 X X

415 sepiabraun U1 X X

019 gulforange U1 X X

024 fraise U1 X X X X

116 signalorange U1 X X X X

132 elfenbein U1 X X

213 irischgrün U1 X X X X X X

218 buschgrün U1 X X

226 lindgrün U1 X X

227 hellgrün U1 X X X X

326 glasurblau U1 X X

328 gulfblau U1 X X X X

329 seeblau U1 X X

341 flieder U1 X X X X

414 olive U1 X X X X

622 beigegrau U1 X X

700 schwarz U1 X X X X X X X X

133 gold-met. M2 X X

140 gold-met. M2 X X

224 grün-met. M2 X X

324 blau-met. M2 X X

330 gemini-met. M2 X X

925 silber-met. M2 X X

936 silber-met. M2 X X X X X X X X

027 indischrot U1 X X X X X X

042 perurot U1 X X X X

137 gelbgrün U1 X X X X

156 orange U1 X X

336 mexicoblau U1 X X

408 cockneybraun U1 X X X X X X

516 saharabeige U1 X X X X

908 grandprixweiß U1 X X X X X X
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009 karminrot U1 X X X X

139 blütengelb U1 X X

253 lichtgrün U1 X X

351 dunkelblau U1 X X

354 acidblau U1 X X

036 lachsdiamant M2 X X

250 silbergründiamant M2 X X

335 gemini-met. M2 X X

406 cometdiamant M2 X X

432 braunkupferdiamant M2 X X

249 vipergründiamant M2 X X

334 blau-met. M2 X X

106 talbotgelb U1 X X X X

107 continentalorange U1 X X X

258 speedwaygrün U1 X X

305 arrowblau U1 X X X X

260 daphnegrün U1 X X

360 cappaflorio U1 X X

264 vipergründiamant M2 X X X X

265 oakgrün M2 X X X X

266 silbergründiamant M2 X X

304 minervablau M2 X X X X

436 diamantsahara M2 X X

443 braunkupferdiamant M2 X X X X

944 platindiamant M2 X X

273 farngrün U1 X

274 olivgrün U1 X X

451 moccabraun U1 X X

502 kaschmirbeige U1 X X

275 lindgrün-met. M2 X X

376 petrolblau-met. M2 X X

601 flieder U1 X

30T hellblau-met. M2 X

463 opal-met. M2 X

464 tabak-met. M2 X

708 schwarz-met. M2 X

099 nach Muster (Wahl) U1 X

U = Uni P = Perlcolor 1 = Einschichtverfahren

M = Met W = Wasserbasis-Lack 2 = Zweischichtverfahren

Code Farbbenennung Lack-
system 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979



Lackfarben bei Porsche-Fahrzeugen

Lackfarben - Porsche 911 (ab 1972) 3.3 3.3.2

3

Dr.Ing.h.c. F. Porsche AG Printed in Germany, 2002

Code Farbbenennung Lack-
system 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

700 schwarz U1 X X X X X X X X

925 silber-met. M2

936 silber-met. M2 X X X X

027 indischrot U1 X X X X X X X

156 orange U1

336 mexicoblau U1

408 cockneybraun U1 X

516 saharabeige U1

908 grandprixweiß U1 X X X X X X X X

106 talbotgelb U1 X

305 arrowblau U1 X X X

264 vipergründiamant M2 X

265 oakgrün M2 X

304 minervablau M2 X X X

443 braunkupferdiamant M2 X

274 olivgrün U1 X

451 moccabraun U1 X

502 kaschmirbeige U1 X

275 lindgrün-met. M2 X

376 petrolblau-met. M2 X

601 flieder U1 X

30T hellblau-met. M2 X X X

463 opal-met. M2 X

464 tabak-met. M2 X

708 schwarz-met. M2 X X X

099 nach Muster (Wahl) U1 X

182 chiffonweiß U1 X X X X

20A minzgrün U1 X X

451 moccaschwarz U1 X X

523 bambusbeige U1 X X

524 burnusbraun U1 X X

20C moosgrün-met. M2 X X X X X X

31G pazifikblau-met. M2 X X

474 palisander-met. M2 X X

655 platin-met. M2 X X X X

895 weinrot-met. M2 X X

956 zinn-met. M2 X X X X

32Z gletscherblau U1 X X

661 schieferblau-met. M2 X X

662 rauchquarz-met. M2 X X
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810 rubinrot-met. M2 X X

811 ziegelrot-met. M2 X X

966 hellbronze-met. M2 X X

347 dunkelblau U1 X X X

536 pastellbeige U1 X X

673 marmorgrau U1 X X

492 muskatbraun-met. M2 X X

822 granatrot-met. M2 X X

33P irisblau-met. M2 X X

33X preußischblau-met. M2 X X

33N kristallgrün-met. M2 X X

539 weißgold-met. M2 X X

961 meteor-met. M2 X X

80F cherryrot U1 X

10W limonengelb U1 X

499 keramikbeige U1 X

21M türkis U1 X

80K indischrot U1 X

980 silber-met. M2 X

35Y lagunengrün-met. M2 X

699 felsengrün-met. M2 X

40B nougatbraun-met. M2 X

697 diamantblau-met. M2 X

40D espressobraun-met. M2 X

35V marineblau-met. M2 X

(35U) veneziablau-met M2 X

36P veneziablau-met M2 X

80D cassisrot-met. M2 X

U = Uni P = Perlcolor 1 = Einschichtverfahren

M = Met W = Wasserbasis-Lack 2 = Zweischichtverfahren

Code Farbbenennung Lack-
system 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

700 schwarz U1 X X X X X

908 grandprixweiß U1 X X X X X

347 dunkelblau U1 X X X

80F cherryrot U1 X

10W limonengelb U1 X

499 keramikbeige U1 X

21M türkis U1 X

Code Farbbenennung Lack-
system 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
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80K indischrot U1 X X X X X

980 silber-met. M2 X X X

35Y lagunengrün-met. M2 X

699 felsengrün-met. M2 X

40B nougatbraun-met. M2 X

697 diamantblau-met. M2 X X X

40D espressobraun-met. M2 X

35V marineblau-met. M2 X X

(35U) veneziablau-met M2

36P veneziablau-met M2 X

80D cassisrot-met. M2 X

60M leinen U1 X X

548 apricotbeige U1 X X

22C muranogrün U1 X X

37B taubenblau met. M2 X X

693 steingrau-met. M2 X X

22D schiefer-met. M2 X X

23F schiefer-met. WM2 X X

81L samtrot-met. M2 X X

550 leinen-met. M2 X X

22E tannengrün-met. M2 X X

40L cognacbraun-met. M2 X X

81K lachssilber-met. M2 X

38B maritimblau U1 X X

22S signalgrün U1 X X

22R mintgrün U1 X X

82N sternrubin U1 X X

22L oakgrün-met. M2 X X

37X horizontblau-met. M2 X X

37U cobaltblau-met. M2 X X

82H korallenrot-met M2 X X

92E polarsilber-met. M2 X X

92M polarsilber-met. WM2 X X

738 schwarz-perlcolor P2 X X

37W nachtblau-perlcolor P2 X X

39C nachtblau perlcolor WP2 X X

38A amethyst-perlcolor P2 X X

83K amethyst-perlcolor WP2 X X

37Z amazonasgrün-
perlcolor P2 X

Code Farbbenennung Lack-
system 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995




